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CORRISPONDENZA NORME EUROPEE SU METODI DI CONTROLLO DELL'ALLUMINIO VERNICIATO

METODI DI PROVA NORME ISO MARCHIO QUALICOAT NORME EN NORME UNI NORME BSI NORME AFNOR NORME DIN
Caratteristiche generali / Direttive Tecniche 11a edizione |[EN 12206-1 UNI EN 12206-1 BS EN 12206-1 NF EN 12206-1 DIN EN 12206-1
PRETRATTAMENTO ISO 10546 ISO 10546 EN 12206-1 UNI EN 12206-1 BS EN 12206-1 / DIN 50939
BRILLANTEZZA ISO 2813 EN ISO 2813 EN ISO 2813 UNI EN ISO 2813 BS EN ISO 2813 NF EN ISO 2813 DIN EN 1SO 2813
SPESSORE ISO 2360 EN ISO 2360 EN I1SO 2360 UNI EN I1SO 2360 BS EN ISO 2360 NF EN ISO 2360 DIN EN ISO 2360
ADERENZA ISO 2409 EN ISO 2409 EN ISO 2409 UNI EN ISO 2409 BS EN ISO 2409 NF EN ISO 2409 DIN EN ISO 2409
IMPRONTA ISO 2815 EN I1SO 2815 EN 2815 UNI EN ISO 2815 BS EN ISO 2815 NF EN ISO 2815 DIN EN ISO 2815
IMBUTITURA ISO 1520 EN ISO 1520 EN ISO 1520 UNI EN ISO 1520 BS EN ISO 1520 NF EN ISO 1520 DIN EN ISO 1520
PIEGATURA ISO 1519 EN I1SO 1519 EN ISO 1519 UNI EN ISO 1519 BS EN ISO 1519 NF EN ISO 1519 DIN EN ISO 1519
URTO ISO 6272 -1/2 |EN I1SO 6272-1/2 EN ISO 6272-1/2 UNI EN ISO 6272-1/2 BS EN ISO 6272-1/2 NF EN ISO 6272-1/2  [DIN EN I1SO 6272-1/2
RESISTENZA ALLA LUCE ISO 105-B02  |ISO 105-B02 EN ISO 11341 UNI 4529 BS EN ISO 11341 NF EN ISO 11341 DIN EN ISO 105-B02
INVECCHIAMENTO ACCELERATO  |ISO 11341 EN ISO 11341 EN ISO 11341 UNI EN I1SO 11341 BS EN ISO 11341 NF EN ISO 11341 DIN EN I1SO 11341
NEBBIA SALINO ACETICA ISO 9227 EN 1SO 9227 EN ISO 9227 UNI EN ISO 9227 BS EN ISO 9227 / DIN EN ISO 9227
ATMOSFERA INDUSTRIALE ISO 3231 EN ISO 3231 EN ISO 3231 UNI EN ISO 3231 BS EN ISO 3231 NF EN ISO 3231 DIN EN ISO 3231
UMIDOSTATO ISO 6270-2 EN ISO 6270-2 EN ISO 6270-2 UNI EN ISO 6270-2 BS EN ISO 6270-2 / DIN EN ISO 6270-2
RESISTENZA ALLA MALTA / EN 12206-1 parte 5 EN 12206-1 parte 5 [UNI EN 12206-1 parte 5 |BS EN 12206-1 parte 5 |/ ASTM D3260
ESPOSIZIONE NATURALE I1ISO 2810 EN 1SO 2810 EN ISO 2810 UNI EN ISO 2810 BS EN ISO 2810 NF T 30-056 DIN EN ISO 2810
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